
ZUGANG ZUR 
MASTERCLASS VIDEO

Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu :

Geben Sie das Passwort ein :

Entdecken Sie die Grundprinzipien der Ultimate Pouring Medium Technik 
in einer kompletten Masterclass-Video.
Innovation aus der Zusammenarbeit zwischen der Künstlerin Nancy Wood 
und Pébéo. Dieses 2-teilige Medium ermöglicht es Künstler und Amateuren 
einzigartige Effekte zu meistern.Garantierte Ergebnisse und professionelles 
Finish für alle zugänglich. 

D

Bereiten Sie in einem großen Becherglas eine Mischung aus ca. 85 % 
bis 90 % Medium (A) und 10 bis 15 % Acrylfarbe in der Farbe Ihrer Wahl
vor, um die Hintergrundfarbe zu erreichen
Vorsichtig mischen, um Klumpen zu vermeiden und eine homogene 
Paste zu erhalten, die leicht ießt

In verschiedenen Tassen (eine pro Farbe) wiederholen Sie Schritt 1 mit den gleichen 
Farb- / Medium-Verhältnissen (A) . Sie können kleinere Mengen zubereiten
Die Acrylfarbenserie von Pébéo Studio wird empfohlen. 
Wenn Sie jedoch eine andere Acrylfarbe verwenden, können die Proportionen je nach 
Fließfähigkeit der verwendeten Farbe variieren. Sie müssen bei Bedarf nur ein paar 
Tropfen Wasser hinzufügen, um die gewünschte üssige Textur zu erhalten.

Vorbereitung der Medien für die überlagerten Farben

Bereiten Sie in einer kleinen Tasse eine Mischung aus ca. 50 % Katalysator (B) 
+ 25 % Wasser + 25 % Acrylfarbe Ihrer Wahl vor, um die Effekte von Zellen und 
Spitze zu erzeugen
Von dieser Mischung wird nur eine geringe Menge benötigt. Vorsichtig mischen

Gießen Sie die Hintergrundfarbe auf Ihre starre Unterlage und neigen Sie die 
Unterlage in alle Richtungen, um sie vollständig abzudecken.
Überlagern Sie die anderen Farben, indem Sie sie übereinander gießen
Tauchen Sie die Klinge Ihres Malmessers vorsichtig in die Katalysatorzubereitung
Bürsten Sie mit dem Messer leicht die Oberäche der gegossenen Farben, um Ihre 
Zellen- und Spitzeneffekte zu erzielen. Reinigen Sie das Malermesser nach 
jedem jedem Durchlauf und nehmen Sie den Katalysator erneut heraus. 
Erstellen Sie so lange, bis Sie das gewünschte Ergebnis erhalten

Mindestens 2 Tage trocknen lassen

Ultimative Gießanwendungstipps:

Vorbereitung des Katalysators

Vorbereitung des Mediums für die Hintergrundfarbe

Wenn Sie ein wirklich professionelles Finish wünschen, können Sie eine dünne 
Harzschicht auf Ihr fertiges Kunstwerk auftragen. Dies schützt es und verleiht ihm 
ein superglänzendes Finish. Warten Sie mindestens eine Woche, bis es vollständig 
getrocknet ist, bevor Sie das Harz darüber geben.

Starte das Video

Lasst euch von uns führen 


